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 TÍTULO  Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales 

metálicos 

 

Parte 5: Documentos exigibles para cumplir los requisitos de 

calidad de las Normas ISO 3834-2, ISO 3834-3 o ISO 3834-4 

 

(ISO 3834-5:2015) 

 
 

 

 
Quality requirements for fusion welding of metallic materials. Part 5: Documents with which it is necessary 

to conform to claim conformity to the quality requirements of ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4. 

(ISO 3834-5:2015). 
 

Exigences de qualité en soudage par fusion des matériaux métalliques. Partie 5: Documents auxquels il est 

nécessaire de se conformer pour déclarer la conformité aux exigences de qualité de l'ISO 3834-2, 
l'ISO 3834-3 ou l'ISO 3834-4. (ISO 3834-5:2015). 

    

       

       
 CORRESPONDENCIA  Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 3834-5:2015, 

que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 3834-5:2015.     

       

       
 OBSERVACIONES  Esta norma anula y sustituye a las Normas UNE-EN ISO 3834-5:2006 y 

UNE-EN ISO 3834-5:2006/AC:2009.     

       

       
 ANTECEDENTES  Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 14 Soldadura y técnicas 

conexas cuya Secretaría desempeña CESOL.     
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta parte de la Norma ISO 3834 especifica las normas internacionales que es necesario cumplir para demostrar la 

conformidad con los requisitos de calidad de las Normas ISO 3834-2, ISO 3834-3 o ISO 3834-4. Sólo se puede utilizar 

conjuntamente con las Normas ISO 3834-2, ISO 3834-3 o ISO 3834-4. 

 

 


